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For vattentédtning av underlag och till montering av Alfix Vatrumsmatta innan
plattsattning. ETA godkand enlig Etag 022 del 1 och del 2.
Uppfyller BBR krav till anggenomgangs-motstand pa 1 000.000 s/m

* Inom- och utomhus anvéandning

* Anvandningstid ca 3 timmar.

* Smidig och lattarbetad

* Snabbhérdande

* Deformationsupptagande

* Godkand till vatrum

« Till bassanger upp till 15 m vattendjup

* Rekommenderas till kadllarvaggar, balkonger och terrasser
* Godkand till radonsékring

Produkt

Alfix 2K Tatningsmassa bestar av 2 komponenter:
- Alfix 2K Binder

- Alfix Quick Cement

Leveras i standard gra och infargad vit.

Atgang
1,5 kg/m? per mm tjocklek.

Forpackning
Plasthinkar om 4 kg och 10 kg

Underlag

Puts, 2 dygn

Betong, 14 dygn, max 90% RF

Lattbetong,

Betongelement min 1 manad,

Avjamningsskikt av bruk min 2 dygn,

Vatrumsgips, till exempel Glasroc Hydro

Vatrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H20, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard, Jackon och Lux skivor.

Trabaserade skivor (endast golv). | vatrum forstarks konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfix PlaneMix avjamn-
ingsmassa med natarmering.

Hanvisning till “Byggeramikradets Branschregler for Vatrum”, BBV

Forbehandling

Underlaget skall vara yttorr, fast och val rengjort fran damm, fett och

cementslam samt fri fran cement hud, I6sa partiklar och formolja.

Underlaget primas med Alfix Primer/Vattensparr.

Alfix rollade system: | vatrum med massivkonstruktioner (vatzon 1 och 2) och skivkonstruktioner (vatzon 2) skall alla un-
derlag paforas Alfix Primer/Vattensparr outspadd i minimum 2 appliceringar. Pa starkt sugande underlag paféres Primer/
Vattensparr fortunnad med vatten i férhallande 1:3 och outspadd i efterféljande applicering.

Torrtid mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid 20° C.

Atgang: 0,25 liter (motsvarande ca 300g) Alfix Vattensparr per m2.

Alfix folie system: | vatrum med skivkonstruktioner (vatzon 1) anvands Alfix Primer/Vattensparr endast for reglering av
sugférmaga. Pa sugande underlag paféres Primer/Vattensparr fértunnad med vatten till eksempel 1:6.

Forsegling

Golvbrunn

Till férsegling vid golvbrunn anvands sjalvhaftande Alfix Tatskiktsduk/Brunnsmanchett.

Montering av Alfix Tatskiktsduk/Brunnsmanchett sker genom att avlagsna halva skyddsfolien langs den perforerade
linjen och trycka fast manschetten mot brunnen och underlaget. Brunnens krage/flans avfettas noga innan montering.

Overgangar/Rérgenomforingar

| 6vergangen mellan golv och vagg, i horn och vid skiv- och elementskarvar, monteras tillskurna bitar av Alfix Seal-Strip,
Alfix VT-remsa eller Alfix Armeringsremsa. Rérgenomféringar férseglas med Alfix VT-rérmanchetter alternativt Alfix Seal-
Strip. Alfix Armeringsremsa och Alfix VT-remsa monteras i Alfix 2K Tatningsmassa.

Skivskarvar
Till forstarkning av skivskarvar i det rollade system, anvéands Alfix Armeringsremsor.

Bruksanvisning

Alfix rollade system: Alfix 2K Binder och Alfix Quick Cement blandas med spiralomrdrare pa borrmaskin till en jamn och
klump fri massa. Vid upprérningen blandas cementen i bindern.

Anvandningstid: Ca 2 timmar.

Tatningsmassan paféres underlaget som ett heltdckande porfritt skikt.

Atgang vatrum: 1,5 kg/m?2.

Atgang bassénger och pé kéllarvéggar: Ca 2,5 kg/m>.

Arbetet utfors med stal spackel i 2-3 omgangar.

Forsta paforingen som ett tunt, porrfyllande lag.

Vid efterféljande paféring anvands ett 4 x 4 mm tandspackel.

Ytan glattas harefter med spackelns slata sida. Tatningsmassan skall tacka helt dver armeringsremsor/tatningsband.
| bassanger anvands endast Alfix Tatningsmassa standard gra och Alfix Tatningsband.

Torrtid efter forsta laget: %2 -1 timme.

Efter andra laget: Ca 6 timmar.

Vid laga temperaturer eller hog luftfuktighet ar torrtiden langre, dock max. 24 timmar.

Alfix folie system: Vid montering av Alfix Vatrumsmatta ar det 1ampligt att tillsatta extra vatten.

Alfix 2K Binder tillsattas upp till 5 % kallt vatten och blandas med Alfix Quick Cement med spiralomrérare pa borrmaskin
till en jdmn och klump fri massa. Vid upprérningen blandas cementen langsamt i bindern.

Tatningsmassan paféres med roller eller fintandad lim spackel.

Atgang: Ca 500 gram per m>.

Montera vaden i den bléta Alfix 2K Tatningsmassa. Vaderna monteras med 50 - 100 mm &verlapp vid skarvar och i horn.
Gnid/stryk fast mattan med en mjuk slat plastspackel. Se till, att det inte férekommer blasor under mattan.

Montering bor ske omedelbart efter paforing av Alfix 2K Tatningsmassan.



Upprorning av delmangd

Blandningsforhallande: 3 delar bindemedel till 1 del cement efter volym.

Mat t.ex. upp 0,5 liter cement och 1,5 liter bindemedel i en ren hink av 1amplig storlek och blanda med omrérare pa

borrmaskin till en slat blandning.

Markning
Alfix A/S Alfix 2K
H.C. QOrsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding ETA-09/0047
alfix.com ETA-11/0501
1073 10 Ydeevnedeklaration
1073-CPR-314-1 nr. 18
14
1073-CPR-314-3
Alfix A/IS Ydeevnedeklaration EN 14891:2012
H.C. QOrsteds Vej 11-13 nr. 18
DK-6000 Kolding Alfix 2K
alfix.com Cementbaseret
teetningsmasse
13 Inden- og udendgars
anvendelse.
EN14891: CM O1P
Vedheeftningsstyrke 20,5 N/mm? Vedheeftningsstyrke 20,5 N/mm?
efter terlagring efter vandlagring
Vedheeftningsstyrke 20,5 N/mm? Vedheeftningsstyrke 20,5 N/mm?
efter varmelagring efter lagring i kalkvand
Vedheeftningsstyrke 20,5 N/mm? Vandtaethed Teet, < 20 g veegtfore-
efter frost-tg lagring gelse
Vedhaeftningsstyrke 20,5 N/mm? Revneoverbygning ved 20,75 mm
efter lagring i klorvand normaltemperatur
REVNEOVERBYGNINGVED 20,75 mm Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad

lav temperatur -5 °C

pa www.alfix.com

Rengoring

Verktyg rengéres i vatten innan tatningsmassan torkat. Torkad massa kan endast avlidgsnas mekaniskt.

Plattsattning

Montering av keramiska plattor utférs med Alfix LetFix Universal, Alfix LetFix, Alfix CombiFix eller Alfix ProFix extra, typ beroende

av underlag och plattor.

Provningar
ETAG 022 del 1 och 2.

Produkten uppfyller dessutom kraven for anvandning i bassanger enligt de tyska provriktlinjerna:

"Testprinciper for beviljande av ett generellt provningscertifikat fran férvaltningsmyndigheterna, for tatningsmaterial i kombination

med belaggningar med kakel och plattor — del 1: Komposit-tatningssystem for flytande utlaggning.“ Utgava februari 2008.

Hanvisningar
Broschyr:

« VATRUM - Tétskikt med Alfix rollade system
« VATRUM - Tétskikt med Alfix folie sysem
VATRUM - Férsegling mot golvbrunnar

Produktinfo for:
« Alfix Grundrent
« Alfix Vattensparr

« Tillbehor till Alfix Tatningssystem

« Alfix LetFix Universal
« Alfix LetFix

« Alfix CombiFix

« Alfix ProFix
Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta var Service-tekniska avdelning.
For senast uppdaterade utgava av detta datablad, besok www.alfix.com

Tekniska data
Arbetstemperatur
Densitet fardig blandning
Anvandningstid

Torrtid

Tid till plattsattning

Tid till full hardning
Dragvidhaftning, betong
Temperaturbestandighet
Lagringstid

+10°C - +30°C
1,2 - 1,3 kgl/liter
Ca 2 timmar

Forsta skiktet: Ca 1 timme vid +20° C

Andra skiktet: Ca 6 timmar

Ca 6 timmar efter senasta skiktet

Ca 14 dygn vid +20° C
0,8 - 1,2 N/mm?
+60° C

Minimum 6 manader i oéppnad férpackning.
Lagres frostfritt vid stabil temperatur férhallande mellan 10-25 C.
Stora temperatursvangningar kan férarsaka klumpbildningar i binder delen.




